'II Votorantim

Cimentos

ENSAIOS FiSICOS DE AGREGADOS

Cliente: Votorantim Cimentos Data Coleta: 27/09/2022
Cidade: Brasilia Data de Ensaio: 28/09/2022
Material: Areia Natural Contato: 0

Fornecedor: Bracal

1 - Granulometria
100 e
ABERTURA PORCENTAGEM
90 (mm) Retida (%) Acumulada (%)
80 50,00 0 0
38,00 0 0
° 32,00 0 0
60 25,00 0 0
50 19,00 0 0
) 12,50 0 0
40 AN 9,50 0 0
I N 6,30 0 0
N 4,80 1 1
20 N 2,40 1 2
10 ~._ N 1,20 1 2
o : e B 0,60 1 3
<0,15 0,15 0,30 0,60 1,20 2,40 4,80 6,30 9,50 0,30 31 34
0,15 56 91
=« « == Zona Utilizavel Zona Otima Avaliada < 0,15 9 100
TOTAL 100
Caracteristicas do Material Unidade Obtidas Especificadas
2 | - Mobdulo de finura 1,33 N.E.
3 - Dimensdo Méaxima mm 0,60 N.E.
4 | - Massa Especifica g/cm? 2,63 N.E.
5 | - Massa Especifica Aparente g/cm? NAO AVAL. N.E.
6 - Massa Esp. Saturada Superf. Seca g/cm? NAO AVAL. N.E.
7 | - Massa Unitaria Kg/dm? 0,00 N.E.
8 | - Absorgdo de Agua (%) 0,0% N.E.
9 | - Material Pulverulento (%) 3,4% N.E.
OBS :

Proibida a reproducao total ou parcial deste relatorio sem autorizagao.
A Votorantim Cimentos é responséavel pela fabricagdo dos seus produtos e o servi¢o prestado pelo DTM -
Desenvolvimento Técnico de Mercado, é gratuito para orientagao do cliente, que deve ter ou contratar empresa
responsavel pelo controle tecnolégico dos seus produtos.



