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OBS : 

  -   Absorção de Água ( % ) NÃO AVAL. N.E.

ENSAIOS FÍSICOS DE AGREGADOS

Cliente: Votorantim Cimentos Data Coleta: 27/09/2022

Cidade: Brasília Data de Ensaio: 28/09/2022

Material: Brita 1 0

Fornecedor: Contagem

ABERTURA PORCENTAGEM

 ( m m ) Retida (%) Acumulada (%)

50,00 0 0

38,00 0 0

32,00 0 0

25,00 0 0

19,00 18 18

12,50 62 80

9,50 19 99

6,30 1 99

4,80 0 99

2,40 0 99

1,20 0 99

0,60 0 99

0,30 0 99

0,15 0 100

< 0,15 0 100

TOTAL 100

Caracteristicas do Material   Unidade Obtidas  Especificadas

g / cm³ 0,00 N.E.

  -   Módulo  de  finura 7,13 N.E.

  -   Dimensão  Máxima mm 25,00 N.E.

Proibida a reprodução total ou parcial deste relatório sem autorização.

A Votorantim Cimentos é responsável pela fabricação dos seus produtos e o serviço prestado pelo DTM - 

Desenvolvimento Técnico de Mercado, é gratuito para orientação do cliente, que deve ter ou contratar empresa 

responsável pelo controle tecnológico dos seus produtos.

Contato:

  -   Material  Pulverulento ( % ) 1,6% N.E.

  -   Massa  Esp. Saturada Superf. Seca g / cm³ 0,00 N.E.

  -   Massa  Unitária Kg / dm
3 0,00 N.E.

  -   Massa  Específica g / cm³ 2,92 N.E.

  -   Massa  Específica Aparente 
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50,0038,0032,0025,0019,0012,509,506,304,802,401,200,600,300,15< 0,15

Mínimo Máximo Avaliada


